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MATERIALES DE SENALIZACION VIAL HORIZONTAL

{Ensayo de durabilidad conforme a la norma: UNE 135200-3: Método B y UNE EN 13187)

CERTIFIGADO DE DURABILIDAD (~| 1183/05

A favor de: LKF VEJMARKERING A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkabing (DANMARK)

Fecha: 15 de febrero de 2005

Los RESULTADOS DEL ENSAYO que se CERTIFICAN (tipo, uso previsto, nive! de durabilidad y clases técnicas) solo son vélidos cuando se
aplican los mismos materiales {mismas marcas comerciales y dosificaciones) como un sistema (SISTEMA DE MARCADO VIAL CERTIFICADQ)

A) IDENTIFICACION DEL SISTEMA DE MARCADO VIAL CERTIFICADO
, _Umz._._—u_0>n_mz DE LOS MATERIALES . Espesor
Y FORMA DE APLICACION FABRICANTE(S) um | Dosiicacién gim’
Naturaleza: Marcas termaplasticas prefabricadas (4b)
Nombre comercial’; PREMARK 2.500 5.000
Aplicado por. Aplicadas con calor (F)
Naturaleza: Microesferas preaplicadas
Nombre comercial®: LKF type | LKF VEJMARKERING A/S
Aplicado por: Postmezclado (A}
Naturaleza: Microesferas
Nombre comercial: LKF 100-600
Aplicado por: Premezclado (A)

1) Lamuestra del materal ensayado cumple con kos requisitos especificados en la noma UNE 135200-2 y sus valores, junto a los resultados de los ensayos
de idenlificackin pueden obtenersa del propio fabricante o en este laboratoric con su autorizacion expresa,

2) El material ensayado estd identificado po su Decl itn de Conformidad CE vy sus documentos de acompafiamiento,
B) RESULTADOS DEL ENSAYO: valores inicial y retenidos y sus clases técnicas, conforme a UNE EN 1436
TIPO DE MATERIAL.: (clase general conforme a su naturaleza e instrucciones de aplicacion)
Material termoplastico prefabricado con microesferas de vidrio premezcladas y postmezcladas, listo para su aplicacion b—u |>_u
mediante calor. .
USO PREVISTO P-R TIPO i
Clases técnicas commespondiente a cada nivel de durabilidad
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Los datalles del ansayo se proporcianan sn un anexc informalivo a esie cenificade



